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AufgABe 8

Herr Breuer hat in der Besprechung auf die Sicherheit hingewiesen. Erstellen Sie eine Liste mit erforder-
licher Schutzausrüstung für die Erstellung der Stahlbetondecke. Begründen Sie, warum die Ausrüstung 
notwendig ist.

Hinweis: Wenn möglich, erstellen Sie auf einem Computer eine kurze Folienpräsentation dazu.

schutzausrüstung Begründung

AufgABe 9

Tilo Wieser fragt Matteo Rossi, wie genau der Beton nachbehandelt wird. Herr Rossi bittet jennifer Wei-
der, Tilos Frage zu beantworten.

Welche Methode zur nachbehandlung der Stahlbetondecke ist unter Standardbedingungen auf der 
Baustelle am besten geeignet und warum?

aussagen von jennifer richtig falsch

Die Betonoberfläche ständig mit Wasser benetzen, damit bei Frost das Wasser 
nicht einfriert. 

Folienabdeckung, weil sie die Feuchtigkeit im Beton hält, unabhängig von der 
Witterung und mit geringerem Wasserverbrauch.

Wasserbesprühung, weil sie weniger überwachung erfordert.

nachbehandlung ist nicht erforderlich, da der Beton bei warmem Wetter 
automatisch schnell genug erhärtet.

siehe auch 
Schülerbuch 
Kapitel 4.7.1


